
SAE 0W-20

ASTM D4052 0,832

ASTM D445 8,9

ASTM D445 48,4

ASTM D2270 167

ASTM D5293 5 490

ASTM D2896 8,5

ASTM D5800 8,6

ASTM D92 235

ASTM D97 - 61


